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مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تم تصميم هذا البرنامج لمنحك الفرصة للتعرف على اختبار وتقييم وإصلاح الهياكل الخرسانية. يمكنك أيضًا استخدام هذه الدورة
لتحسين معرفتك ومهاراتك في تصميم وبناء المنشآت الخرسانية.ستساعدك هذه الدورة التدريبية على فهم كيفية استخدام خطط

إدارة الأزمات والطوارئ حتى تنجح.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

دراسة الطرق التقليدية والحديثة في معالجة العيوب وتدعيم المنشآت الخرسانية.
التعريف بالوسائل الحديثة والأجهزة العلمية في مجال تشخيص عيوب الخرسانة والحكم على سلامة المنشأ .

دراسة أمثلة واقعية لمنشات معيبة ودراسة كيفية تشخيصها ومعالجتها.
توضيح أهمية التنفيذ الجيد في تلاشي عيوب الخرسانة .

إرساء مبادئ الفكر الهندسي لدى المشاركين وخلق كوادر هندسية متخصصة في هذا المجال .
التعرف على عيوب المباني الخرسانية وتشخيصها وتحديدها بكل دقة مما يترتب عليه تحديد سلامة المنشأ الخرساني

وتقرير ما إذا كان المنشأ الخرساني يستلزم تدعيم وتقوية أم خلاف ذلك.

الفئات المستهدفة:

العاملين في مجالات فحص المنشآت الخرسانية وتقييمها واصلاحها.
العاملين في مجالات تصميم وانشاء المنشآت الخرسانية ومراقبة الجودة وصيانة واصلاح المنشآت.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:  

تحـديــد موقــع وأبعــاد المنشــأ الخرسانـي والغــرض من استخدامــه .
رفــع أبعــاد المنشــأ الخرسانــي إنشائيــاً كمرات - أعمــدة - بلاطــات

الاستعانــة بالرسومــات الهندسيــة ان وجــدت .
تحديــد عمــر المنشـأ الخرســاني وظــروف تنفيــذه .

الوحدة الثانية: 

تحديـــد أماكن الانهيــارات والتلفيــات الموجــودة بالمنشــأ .
طـــرق تشخيـص عيـوب الخرسانـة باستخـدام الأجهزة اللازمة مثل الترسونيك برفوميتر،  قيـــاس الشـــروخ ،

الهمرست ، الكورتست .
تحديــد مقاومـــة الخرسـانـــة باستعـمــال مطرقـــة شميــدت واختبــار القلب وغيره

الوحدة الثالثة:  

تحديــد أماكــن الشــروخ وحجمهــا وشكلهــا.
أنواع شروخ الخرسانة عيوب تنفيذية ، تصميمية ، عيوب ناتجة عن التآكل و تحرك التربة  والشدات الخرسانيــة



والكيماويــات و درجــات الحــرارة العاليـــة وغيـــرها .
عمــل متابعــة حقليـة للشــروخ عن طريــق مراقبتهــا بالوسائل الممكنــة .

الوحدة الرابعة:

تصنيــف الشروخ والانهيـارات طبقاً لحجمهــا وشكلها وأماكنهــا .
طرق علاج عيوب الخرسانة من خلال تدعيم القطاعات الخرسانية بقمصان خرسانية و قطاعات  حديديــة ، حقـن

التربــة ، حقــن الخرسـانــة .
الحكم على سلامة المنشآت من خلال اختبارات التحميل ، اختبارات تحديد اجتهادات الخرسانــة ، اختبارات نسبة التآكـل

.
أمثلــة واقعيــة .

الوحدة الخامسة:

أمثلــة على تقييــم المنــشات.
أمثلــة على تدعيــم منشــآت خرسانيــة بواسطــة المواد المركبــة المستحدثــة.

 Advanced Composite Materials
إعداد التقريــر النهائي لتشخيــص العيوب والحكـم على سلامة المنشأ .
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